TEXNIK TOPSHIRIQ / TEXHUYECKOE 3AJAHUE

“Shurtan | asi” MCHJ
M - mati
RO'YXATGA OLINDI
074/ P2 - 4. 380
208y A8 0V ___
TEXNIK TOPSHIRIQ TEXHUYECKOE 3AJIAHUE

“Shurtan gaz-kimyo majmuasi” MChJ
ehtiyoji uchun sirkulyar moyini harid qilishga

HA 3aKYINKY IUPKYJISIHOHHOE Macia
aas myxa 000 «lyprancknii XK

1.UMUMIY MA’LUMOTLAR

1. OBIIIME CBEJIEHMUSI

1.1 Nomlanishi

1.1 HaumenoBanue

Reduktor moyi (Sirkulyar) ISO VG-100
Reduktor moyi (Sirkulyar) ISO VG-220

PenykropHoe macino (unpkyasuuonnoe) ISO VG-100
Penykropnoe macno (uupkyasuuonnoe) ISO VG-220

1.2 Xarid qiliash uchun asos

1.2. OcHoBaHHe U HeIb NIPHOGPETEHHS
NPOAYKTA

Asos: 2024 yillik buyurtma.
Magsad: Sanoat texnologik uskunalarini ishonchli
va uzluksiz ishlatilishini ta’minlash.

OcnoBanue: ['ooBas 3asska Ha 2024 rog,.

Lens: OGecneyenue HapéxHOro u 6ecrepe6oitHo-
IO 9KCIUTyaTalus TEXHOJIOTHYECKOTrO MPOMBIII-
JIEHHOr0 000pyI0BaHMS.

1.3 Yangiligi to’g’risidagi ma’lumot (ishlab
chiqarilgan yili / mahsulot ishlab
chiqarilganligi)

1.3 Csenennst 0 HoBu3He (roJ NPOU3BOACTBA /
BBIIIYCKA MPOAYKTA)

Tovar yangi bo'lishi va etkazib berilishidan ko’pi
bilan 12 oy oldin ishlab chiqarilgan bo'lishi kerak.

ToBap momkeH OBITh HOBBIM W NPOM3BENEH He
no3zaHee, 4yeM 3a 12 MecsueB 10 caMoif IOCTaBKU
TOBapa.

2. QO’LLANILISH SOHASI

2.0BJIACTH IIPUMEHEHMUSA

VG-100 va VG-220 sirkulyar moylari
reduktorlarining yuqori yuklamali (EP)
xususiyatlariga ega bo'lgan moylardan
foydalanishni talab qilmaydigan sanoat tishli
g’ildirak podshipniklari va sanoat uskunalarining
aylanma tizimlarini moylash uchun ishlatiladi.

upkynsauonsoe macio VG-100 u VG-220
NPUMEHSETCS I CMa3KH MPOMBIIIJIEHHBIX
NOJIIHUITHAKOB IECTEPHH U LUPKYJIAIHMOHHBIX
CHCTEM IPOMBILIUIEHHOTO 000pYI0BaHHUS HE
TpeOyYIOIIEro NpUMEHEHUS Macel
npoTuBo3anupHbiME (EP) cBoiictBamu penykropa.

3. ISHLATISH SHAROITI

3. YCJIOBUS DKCILIYATAIIUU

Texnik hujjatlarga muvofiq.

B COOTBETCTBHH C TEXHHYECKOH TOKYMEHTALHEIA.

4. TEXNIK TALABLAR

4. TEXHUYECKHE TPEGOBAHUSI

4.1. Asosiy texnik talablar
OcHOBHBIE TeXHHYECKHE TPEOOBAHMS

VG-100 sirkulyar moylar og'ir yuklangan prokat
stanoklarida suyuq sirpanish podshipniklarini
moylash uchun mo'ljallangan. Ular og'ir yuk
ostida harakatlanuvchi qismlarni yuqori sifatli
moylashni ta'minlaydigan, yuqori darajadagi
demulsifikatsiya, yeyilishga qarshi va
qovushqoqlik-harorat xususiyatlariga ega bo'lgan
maxsus ko'p funksiyali qo'shimchalar paketiga ega
yugqori sifatli, chuqur tozalangan asosiy moylar
asosida ishlab chiqariladi.

[upxynanuonnsie macia VG-100,
pa3paboTaHHbIE JUIs CMa3KH TSOKEOHATPYKEHHBIX
NOJIIHUITHAKOB XKHKOCTHOTO TPEHHSI
COPTOIPOKATHBIX, TUCTOIPOKATHBIX U
IIPOBOJIOYHBIX CTaHOB. [Ipou3BoaaTcs Ha ocHOBE
BBICOKOKAYECTBEHHBIX Oa30BBIX Macet ri1y6oKoi
OYHCTKH CO CHEIHAILHBIM
MHOTO(YHKIHOHAJEHBIM IAKETOM IIPHCAJIOK,
00€eCTeYnBarOIUM KaueCTBEHHOE CMA3bIBAHHE
NOABMXKHBIX YacTeH, UCTIBITHIBAIONIUX OOJIBIINE
Harpy3Ku, ¢ BBICOKHM YPOBHEM




Magqullangan spetsifikatsiya: DIN 51517-2 CL,
DIN 51524-1 HL.

NIeIMYJILTHPYIOIIHUX, TIPOTHBOM3HOCHBIX H
BA3KOCTHO-TEMIIEPATy pPHBIX CBOMCTB.
Crnenupukaruu/nonycku: DIN 51517-2 CL, DIN
51524-1 HL.

Ko‘rsatkichlar nomlanishi /
HaumeHoBaHHe IIOKA3aTEJIs

Me’yori / Hopma

Tarkibi / Cocras:

Maxsus ko'p funktsiyali qo'shimchalar to'plamiga
ega yuqori sifatli, chuqur tozalangan
bazaviy moy / BBICOKOKa4eCTBEHHBIX 6a30BBIX
Mace1 r1yOOKO# OYHCTKH CO CIIENUaIbHBIM
MHOT0()YHKIIHOHATHHBIM ITAKETOM IIPUCATIOK

Qovushqogqlik sinfi ISO VG /

CKJIOHHOCTB K TIEHOOOpa30BaHHUIO:

npu 24 °C

npu 94 °C

npu 24 °C nocie ucnsiTanus npu 94 °C

Kunacc Bsaskoctu ISO VG bon
Zichigi 15°C, kg/m?, ko‘p emas /

ITnotHocts npH 15°C, kr/M> He Goltee e
Kinematik qovushqoqligi (100°C da mm?s) 112
Kunemaruueckas Ba3kocts (nmpul00°C mm?/s) ’
Kinematik qovushqoqligi (40°C da mm?/s) 100
Kunemaruueckas Bsa3kocTh (npu 40°C mm?/s)

Qovushqoglik indeksi / UHeKC BA3KOCTH 99
Chagnash harorati o.t, °C / 240
Temmeparypa BCIBIIKH 0.T, °C

Muzlash harorati °C /

Temmneparypa 3acteiBanus °C ¢4
Kislota soni / Kucnorroe uucino, mr KOH/r 0.27
Demulsiyalash xossalari: emulsiyani ajratish

vagti, min hajmi (moy-suv-emulsiya), sm3 /

JleaMyJIbTHPYIOIIUE CBOMCTBA: BPEMs 10 (40-38-2)
pacciIoeHus 3MyJIbCHH, MHH 00beM (Maciio-

Boza-aMyJbens), cMm3 ASTM D 1401

Ko'piklanish moyilligi:

24°Cda

94°Cda

94 °C da sinovdan o'tkazilgandan keyin 24 °C da / 0-30-0

Ushbu ko’rsatkichlar DIN 51517-2 CL, DIN 51524
mumkin.

-1 HL.me’yor doirasida kam yoki ko’proq bo’lishi
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yugqori sqma\i\a,l moy. spetsifikatsiyani tasdiglash

VG-220 sirkulyar moylar oksidlanishga garshi va
demulsifikatsiya xususiyatlariga ega bo'lgan va
sanoat podshipniklari va sirkulyatsiya tizimlarini,
shuningdek, yuqori yuklanishdagi (EP)
xusus1yat1arga ega bo'lgan moylardan

i talab gilmaydigan boshqa sanoat
1 himoya qilishni ta'minlaydigan

Maci10 ¢ BEICOKHMH 9KCIUTyaTalldOHHBIMU
XapaKTepUCTHKaMH, 00J1aiato1me
UCKJIIOYHTEIEHBIMI AaHTHOKHUCIUTEIEHBIMU U
JIEIMYJIBTHPYIOLIHUMHU CBOMCTBaMH U
obecIeunBaroUe 3alUTY TPOMBIIUICHHBIX
MOALIUITHUKOB ¥ IUPKYJIALHOHHBIX CHCTEM, a
TAKKe IPYToro MpOMBIILIEHHOr0 000py/10BaHHs

5? He TpeOyIoIero NpUMEHEHHUS Macel ¢
& "
5 ( ‘Q\{N”ﬁ ”“ *;" l ipi npotuBo3aaupHeiMu (EP) cBoiicTBaMu
o\ }M A R COOTBETCTBYIOIIMM TpeGOBaHHM CHIEIUPUKAIIUH
AN Y nonycku DIN 51517-1 Tun C.
‘@0\;,;\»— g Kp‘ rsatkichlar nomlanishi / Me’yori / Hopma
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HaunmeHoBaHHe mokaszare/is

Tarkibi / Cocras:

Maxsus ko'p funktsiyali qo'shimchalar to'plamiga
ega yugqori sifatli, chuqur tozalangan
bazaviy moy / BEICOKOKa4eCTBEHHBIX 6a30BBIX
Macel NIy60Koi OYHCTKH CO CIEHAIbHEIM
MHOTO(QYHKIHOHAJIHHBIM TAKETOM IIPHCAIOK

Qovushqoqlik sinfi ISO VG /

Knacc Bs3koctu ISO VG ==
Zichigi 15°C, kg/m’, ko‘p emas /

[InotHOCTH IpH 15°C, Kr/M°> He Gotee e
Kinematik qovushqoqligi (100°C da mm?/s) 183
Kunematugeckas Bs3koctb (mpu100°C mm?/s) ’
Kinematik qovushqoqligi (40°C da mm?s) 220
Kunemaruyeckas B3kocTh (mpu 40°C mm?/s)

Qovushqoqlik indeksi / Uuaekc Ba3kocTH 92
Chagnash harorati o.t, °C / 280
Temnepatypa ek 0.1, °C

Muzlash harorati °C / (-15)

Temneparypa 3acteiBanus °C

Korroziya sinovi / Tect Ha koppo3uio ASTM
D665A

Bardoshli / BernepxuBaer

Demulsitivlik sinovi -82 °S min, / Tect Ha
JIEdMYJIbrUpyIoLLyIo criocoOHocT -82 °C MuH,
ASTM D1401

20

Oksidlanish barqarorlik testi TOST soati / Tect na
oxucuTenbHyIo crabunsHocT TOST wacos
ASTM D943

1300+

Oksidlanish barqarorligi testi RBOT dagqiqalari /
Tecr Ha okucnurTensHy0 crabuisHocT RBOT
MuHyT ASTM D2272

400+

Ko'piklanish sinovi, II ml ko'pik 0/10 daqgiqa /
Tect Ha BcnenuBanue, nocir. II Mt nensr 0/10
MUHYT ASTM D 892

10/0

Ushbu ko’rsatkichlar DIN 51517-1 me’yor doirasida kam yoki ko’proq bo’lishi mumkin.

4.2 Markirovkaga qo’yiladigan talablar

4.2 TpeGoBaHHsSI K MADKHPOBKE

Markalash o'ramidagi belgining mazmuni
quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:
mahsulot  nomi;  ishlab  chiqarilgan
mamlakatning nomi; ishlab chiqaruvchining
nomi; ishlab chiqaruvchi yoki sotuvchining
yuridik manzili; mahsulotning magsadi, uni
qo'llash doirasi; ishlab chiqaruvchi va (yoki)
sotuvchining manzili; moylarni hajmi; ishlab
chiqaruvchining tovar belgisi (tovar belgisi)
(agar mavjud bo'lsa); ishlab chiqarilgan sana
(oy va yil); saqlash muddati; GOST (TU)
raqamini belgilash.

- B conmepxaHum  MapKHpPOBOYHOM
HaJIHCH Ha MOTPeOUTENbCKON Tape
JIOJDKHBI OBITH yKa3aHbI: HAUMEHOBAaHHE
OPOAYKIHH; HAUMEHOBAaHUE  CTPaHBI
HU3TOTOBUTEJIS; HaMEHOBaHHE
IPENIPHUATHSI-U3TOTOBUTEJIS;

IOPHJIMYECKUH aJIpeC M3TOTOBUTEIS MM
IIpOJaBla; IIpeJHa3HauYeHUue IPOAYKIIHH,
00macTe €€  NpUMEHEHHs;  ajpec
U3rOTOBUTENS M (MJIM) MpoJaBia; 00bEM
Maclia; TOBapHbIN 3HaK (TOBapHas Mapka)
U3roTOBHUTENS (OpU HAJIMYMH); Jara
H3rOTOBJIEHHUS (Mecsl] H
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qadog’ida qadoglangan bo'lishi kerak.
Qadoqlash GOST 1510-84 bo'yicha amalga
oshiriladi. Bochkalar va idishlarning
bo'yinbog'lari mahsulotga inert bo'lgan
plomba materiallari yordamida germetik
tarzda muhrlangan bo'lishi kerak. Mahsulot
sizib chigmasligi uchun germetik yopilgan
bo’lishi kerak.

Idishlarni to'ldirish darajasi hajmning 95%
dan oshmasligi kerak.

He ObUIa paHee MCIIONB30BaHA. YIIAKOBKa
nposoautcs mo ['OCT 1510-84. 'opnoBUHEI
Goyek ¥  €MKOCTeH  JOJDKHBI  OBITh
3aKyIIOPEHbl TEPMETHYHO C MPUMEHEHHEM
YIUIOTHUTEIBHBIX MaTepPUalOB MHEPTHBIX K
NpOAYKTY, HCKIIOYAIOMKe BO3MOXHOCTh
TEYH.

CreneHp 3allOJHEHHS Tapbl JOJDKHA
ObITH He Ooiee 95% oT 00BEMa.

5. Topshirish va qabul qilish talablari

5. TPEBOBAHMSI 110 IIPABUJIAM
CIAYU U ITPUEMKHA

5.1 Topshirish va gabul qilish tartibi

5.1 INopsnok cauu ¥ NPUEMKH

Tovarlar sifat sertifikatiga muvofiq
laboratoriya tekshiruvidan so‘ng qabul
gilinadi. Kirish nazoratidan so’ng,
tovarlarning miqdori va sifati bo'yicha
mavjud hujjatlarni rasmiylashtirish bilan
amalga oshiriladi.

ToBap mpuHHMaeTcs IOce J1abopaTopHOro
UCIBITAHUS COTJIACHO IHacIopTy KaydecTBa.
[Ipy TpHeMKe OCYIIECTBISETCS BXOIHOM
KOHTPOJIb ¢ 0OpMIIEHHEM CYIIECTBYIOMHUX
JIOKyMEHTOB II0 KOJHMYECTBY M KadeCTBY
TOBapa.

5.2 Mahsulotni yetkazib berishda texnik va
boshga hujjatlarni buyurtmachiga
topshirishga qo'yiladigan talablar

5.2 TpeboBaHus 1o nepeaaye 3aka34uky
TEXHUYECKHUX M MHBIX JTJOKYMEHTOB IIpU
IOCTaBKe MIPOAYKTa

Yetkazuvchi mahsulotni yetkazib berishda

HpI/I [IOCTaBKe MPpOAYKTa MOCTaBIIHK JOJDKHA

buyurtmachiga mahsulot sifat pasporti va npeacraputh  Ilacmopr  kadectBa M
muvofiglik sertifikatini taqdim etishi shart. CepruduKaT COOTBETCTBHS MPOAYKTA
6. Transpartirovkaga qo’yiladigan 6. TPEBOBAHMUS K
talablar TPAHCIIOPTUPOBAHUIO

Moylarni tashish GOST 1510-84 ga muvofiq
amalga oshiriladi. Qadoqlash talablariga
muvofiq gadoglangan moylar (4.3-kichik
bo'lim) ushbu transport turi uchun amaldagi
yuklarni tashish qoidalariga muvofiq har
ganday transport turida yopiq transport
vositalarida tashiladi.

TpaHncopTHPOBaHUE MACEI OCYLIECTBIIACTCS
no 'OCT 1510-84. Macina, ynakoBaHHbIC B
COOTBETCTBUH ¢ TpeOOBAaHUSAMH K yIaKOBKE
(mozpaszzen 4.3.) TPaHCIOPTHPYIOT B KPBITHIX
TPAHCIOPTHBIX CPEACTBAX JIOOBIM BHIOM
TPAHCIIOPTa B COOTBETCTBHU C IPaBUIIAMH
IIEPEBO30K TIPY30B, JEHCTBYIOIIMMH Ha
JAHHOM BHJIE TPaHCIIOpTa.

7. KAFOLATLAR HAJMI VA
MUDDATIGA TALABLAR

7. TPEBOBAHUMS K OBbEMY W/HWJIN
CPOKY NPEJOCTABJIEHHA
I'APAHTHUU

Sifat kafolati muddati: ishlab chigarilgan
kundan boshlab 5 yil. Yetkazib berish
paytida mahsulotning qolgan saqlash
muddati ishlab chigaruvchi tomonidan e'lon
qilinganidan kamida 90% bo'lishi kerak.
Agar Yetkazib beruvchi shartnoma
shartlariga, ND talablariga javob
bermaydigan mahsulotlarni yetkazib bergan
bo'lsa va mahsulot sifati tegishli sifat hujjati
bilan tasdiglanmagan bo'lsa, Yetkazib
{ uni tegishli sifatdagi mahsulot bilan
_alij \ 'g hga majburdir. da'vo kelib
s /Aushgan ki mdan boshlab 14 (o'n to'rt) kun
&/} ichideryoki Ygzma so'rov berilgan kundan
£1 kpdshiab-etti kafl ichida shartnoma bilan.

Cpok rapaHTHH KayecTBa: 5 JIET €O JIHA
u3rotoBieHus. OCTaTO4YHBINA CPOK FOJAHOCTH
NPOAYKIMH HAa MOMEHT IIOCTAaBKH JIOJDKCH
coctaByaTh He MeHee 90% OT 3asABJICHHBIM
usrorouteneM. B ciydae ecnu IlocraBmuk
NOCTaBWJI ~ TNPOJAYKLHMIO,  KOTOopas  HE
COOTBETCTBYIOT yCIIOBHAM JIOTOBOPA,
tpeGoBanusM HJI v kauecTBO NPOAYKIUH HE
IIOITBEPKIAETCH COOTBETCTBYIOIIMM
JIOKYMEHTOM 0 KauecTse, ITocTaBimuk 00s3aH
3aMEHUTh €€ TPOAYKLHMEH HaJIeKAIEro
KauecTBa COOTBETCTBYIOLIEH JOroBOpy B
teyeHue 14 (YeThIpHAIIATH) AHEN C MOMEHTA
[OJTyYeHHs] IPETEH3UN HIIM B CEMHIHCBHBIA
CPOK C JIaThl IHCBMEHHOTO TpeOoBaHHUS.

8, YETKAZISH HAJMI, JOYI VA

8. TPEFOBAHUSI K OBFBEMY,
MECTY U CPOKY IIOCTABKH

. MUDDATIGA TALABLAR




Sirkulyar moyi VG-100 - 590 Litr.

Sirkulyar moyi VG-100 - 1025 Litr.
Tovarlarni yetkazib berish muddati 2024 yil 2
chorakda shartnoma tuzilgandan keyin 10
kun.

Qashqadaryo viloyati G‘uzor tumani Sho‘rtan
go‘rg‘oni 180300

[upkynsuuonnoe macio VG-100 — 590 utp
HupkynsamuonHoe Macio VG-220 - 1025
JATP.

Cpox mocraBku ToBapa 10 naHeli mocine
coCTaBJICHHs KOHTpakTa 2 kB 2024 rona
Kamkanapeunckuit  obmacte  I'yzapckwuii
paiion noc. lypran 18300

9. QO‘'LLANILLGAN

9. IEPEYEHD ITPUHSITBIX

QISQARTMALAR RO‘YXATI COKPAIIEHUI
N Qisqartmalarni Coxkpame- Ne Pacungposka Coxpamre-
B tushuntirish HHE B COKpaeHusl HHE
1 Normativ ND 1 HopmarusHas HA
dokumentlar JIOKYMEHTAIHsI
2 Davlat standarti DS 2 I'ocynapcrsen- I'OCT
HBIN CTaHJapT
3 Texnik shart TSh 3 Texuuueckue TY
YCIJIOBHSI
Pa3zpaborunkmn:
3amecTHTEb INIABHOI0 MEXaHHKA: ®. HypmaTtos
HayanbHuK co1yKOBI ,
[0 YIIPABJIEHHIO HAIEKHOCTH T. Iuépos
Cr. mexanuk uexa III'BC: J. I'aunos
Cr. mexanuk ycranosku HIIID: M. lykypos

Hnxenep I'YMTP:

M. KOcynos




